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          Bild 1 och 2 – helbilder på fram- och baksida, båda med bemålade textremsor 
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Bild 3 – Det röda ylletyget har krympt efter användande ute, och de målade bokstäverna som inte  Bild 4 – Några småhål och revor på framsidans nedre del. 

förändrats har då blivit för stora och spruckit. 
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                        Bild 7 och 8 till höger - 

Baksidan har färre 

skador både på 

måleri och vad gäller 

deformation av 

ylletyget. 

 

 

Bild 5 och 6 till vänster – 

Fler skador på framsidans tyg och 

måleri. Duken har sackat, rynkat 

och blivit deformerad i nederkant. 
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Bild 9 och 10 – 

Deformation i väven sedd från sidan 

på fram respektive baksida 


